
ПХВ ПУР Сантопрен Силикон Тефлон Нитрил Неопрен Гипалон Полиэтилен

PCV PUR  Santoprene Silikon Teflon Nitryl Chloropren Hypalon Polyethylen

1 Азот + + + + - * +
2 Азотная кислота  (дымящая) - - - - + - - - -
3 Азотная кислота  (концентр.) - - - - + - - - -
4 Акрилонитрил - +
5 Алкогольные напитки + +
6 Аллиловый спирт * +
7 Амилацетат (амиловый эфир уксусн. кислоты) - - +
8 Аммиак (водный раствор) + - + + + * * * +
9 Аммиачная вода (30%) + - +

10 Аммиачная селитра (минеральное удобрение) + + + * + + + +

11 Ангидрид  азотной кислоты * - +
12 Ангидрид хромовый кислоты + - +
13 Анили́н (фениламин) - - + * + - - * *
14 Ацетальдегид - - + * + * * *
15 Ацета́т аммо́ния + + * + + +
16 Ацетат калия + - + - + * - +
17 Ацетат натрия * + - + * * * +
18 Ацетат свинца + + + + + * + + +
19 Ацетилен + + + +
20 Ацетилцеллюлоза + + + + + +
21 Ацетон - o + + + - * * +
22 Ацетонитрил - +
23 Бензил хлористый - - * + - - - *
24 Бензиловый спирт + * * + + - * * *
25 Бензин + + - - + * -
26 Бензин высокосортный (высокооктановый) - + - - + * -
27 Бензин нормальный + + - - + * -
28 Бензойная кислота + - + - + + - - +
29 Бензол - * - - + - - - -
30 Битум + + * * + - * +
31 Борная кислота + + + + + + - + +
32 Бром, жидкий - - * - + - - -
33 Бром, пары * - * - + - - -
34 Бромат калия + + + + + + +
35 Бромисто-водородная кислота + - + * + + + +
36 Бромистый метил - * - + - - - *
37 Бромная вода, насыщенная * - * - + - - * -
38 Бура + + + + + + + + +
39 Бутадиен + * - + * * * *
40 Бутан жидкий + + * * + + + +
41 Бутилацетат - - * * + - - * -
42 Бутиловый спирт + * + * + * + + +
43 Винилацетат + o + - + - + +
44 Винная кислота + + + +
45 Вино + + + + + * + +
46 Вода (морская) + * + + + + + + +
47 Вода (родниковая) + + + + + + + +
48 Водород + + - + + + + +
49 Газированная вода + + + + + + +
50 Гексан + + - - + + + + *
51 Гексанол + - * * + + * +
52 Гексафторацетон +
53 Гептан + + - - + * * *
54 Гидрокарбонат натрия + * + + + + + +
55 Гидроксид алюминия + + +
56 Гидроксид аммония - + + + * * * +
57 Гидроксид калия + - + - + * + + +
58 Гидроксид кальция + * + * + + * * +
59 Гидроксид магния + + + + + + + +
60 Гидроксид натрия + * + + * - - -

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
Представленные ниже данные являются результатом исследований, проведенных в нормальной температуре окружающей среды (20°С) в контакте с реагентами 

(химическими веществами) с концентрацией нормальной или высокой. Необходимо отметить тот факт, что данные имеют характер рекомендаций, так как на 

устойчивость значительное влияние оказывает концентрация реагентов, температура окружающей среды и реагентов, времени контакта и уровень внутренних 

напряжений в деталях из пластмассы.

В следующем списке использованы следующие условные обозначения:

+  устойчив, небольшие изменения веса или без изменений, незначительное влияние на механические свойства материала.

*  частично устойчив, с течением времени происходит выраженное ухудшение механических свойств, возможно кратковременное применение.

-  не устойчив, значительное снижение механических свойств, не рекомендуется применение материала в этих условиях.

o  растворимый
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PCV PUR  Santoprene Silikon Teflon Nitryl Chloropren Hypalon Polyethylen

61 Гидросульфат натрия + + + + + + + +
62 Гидросульфит кальция + * + *
63 Гидросульфит натрия + +
64 Гипохлорит калия + * + + + * * *
65 Гипохлорит кальция + * + * + - + + +
66 Гипохлорит натрия + - - * + + + +
67 Гликолевая кислота + +
68 Глицерин + * + + + + + + +
69 Глюкоза + + + + + + + + +
70 Декалин + - * + - - *
71 Декстри́н + + +
72 Дибутиловый эфир * - + *
73 Дибутилфталат - + -
74 Дизельное масло + * * + - * +
75 Диизобутилкетон * +
76 Диметиламин * - + * + - - *
77 Диметиловый эфир + + + + - * - *
78 Диметилфталат - * * + - - -
79 Диоксан - - * * + - - - +
80 Диоксид серы + - + * + - * * *
81 Диоктилфталат - +
82 Дипропиленгликоль - - + * + + + +
83 Дифениловый эфир * + -
84 Дихлорбензол o o * - + - - *
85 Дихлоруксусная кислота * - +
86 Дихлорэтилен o - * - + - - -
87 Дихромат калия + * + * + * + + +
88 Диэтиламин - + * + * * -
89 Диэтилкетон * +
90 Диэтиловый эфир - + * - + - * - -
91 Диэтилформамид - - +
92 Жавелевая вода (Гипохлорит натрия) + - + * + * * *
93 Железо(II)хлорид (хлорид железа) + +
94 Жир (растительное масло) + + + +
95 Жирные кислоты (выше 6°C) + + * * + * * *
96 Изобутилацетат * +
97 Изобутиловый спирт + * * + + * + + +
98 Изопропил ацетата * - + + -
99 Изопропиловый спирт + * + + + * * + +

100 Йод (влажный) + - +
101 Йод (сухой) - +
102 Йодистоводородная кислота +
103 Йодоформ +
104 Камфора - - +
105 Карбонат аммония + - + * + + + +
106 Карбонат калия + * + + + + + + +
107 Карбонат кальция (Мел) + + + + + + + +
108 Карбонат натрия + - + + + + + + +
109 Касторовое масло + + * + + + + + *
110 Кислород + + + + + + + +
111 Крезотин * +
112 Кремнёвая кислота + + + + + + +
113 Ксилен - o - - + - - - *
114 Ланолин * + * * + * * +
115 Лауриловый (додециловый) спирт +
116 Лимонная кислота + + + * + + * *
117 Малеиновая кислота + + + + - - +
118 Масло + * + + + + +
119 Масло (вазелиновое масло) + +
120 Масло (касторовое масло) + + * + + + + + *
121 Масло (минеральное масло) + + * * + + - * +
122 Масло (растительное масло)/жиры + + * * + + + + +
123 Масло (силиконовое масло) + + * + + * + +
124 Масло (скипидарное) + * + *
125 Масло (трансформаторное масло) + - - + + * - *
126 Масло (эфирное масло лаванды) + + - + * *
127 Масляная кислота * + * + - * -
128 Ментол * - + +
129 Метан + * * - + + * * +
130 Метиламин * + - + - + + +
131 Метилацетат (метиловый эфир уксусной к-ты) - - + - + - * - *
132 Метилгликоль + +
133 Метилдихлорацетат + - +
134 Метиленхлорид - o + -
135 Метилизобутилкетон (МИБК) - - +
136 Метилсерная кислота + +
137 Метилхлорид - o * - + - - - *
138 Метилхлороформ (трихлорэтан) * - +
139 Метилэтилкетон - - +
140 Метоксибутанол +
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141 Молоко + + + + + + + +
142 Молочная кислота (концентр.) * +
143 Монохлоруксусная кислота + - * * + + + +
144 Морфин * +
145 Моча (урина) + + + + * + +
146 Мочевина + * + +
147 Муравьиная кислотам * o + -
148 Мышьяковая кислота * + + + - + + +
149 Нафталин * * + -
150 Нефть + + - * + * * * *
151 Нитрат калия + + + + + + + +
152 Нитрат натрия + + + * + + + +
153 Нитрат ртути + + + + +
154 Нитрат серебра + + + + + * + + +
155 Нитробензол - o + - + - - - *
156 Нитроглицерин * - - + + +
157 Нитрометан - + -
158 Нитротолуол o +
159 Озон + + + + + * + +
160 Окись этилена (20°С) - - + - + - - - *
161 Оксид азота (закись азота, веселящий газ) + + + + + + + +
162 Октан + + - - + - - +
163 Октилокрезол +
164 Олеиновая кислота + + * - + - - - *
165 Ортофосфорная кислота + + - + * * * +
166 Пальмитиновая кислота + - + * + + * * +
167 Перекись водорода (30%) + +
168 Перманганат калия (10%) + + + + + + +
169 Пероксид натрия + * + * * +
170 Пероксодисульфат калия + + + - + - + +
171 Перхлорат калия + + * + -
172 Перхлорэтилен - - +
173 Петролейный эфир + + + *
174 Петролеум + + - * + + * * *
175 Пиво + + + + + + + + +
176 Пикриновая кислота (Тринитрофенол) * + * + * * * +
177 Пиридин - o * - + - - * +
178 Плавиковая кислота (разбавлен.) + - + * + + + +
179 Природный газ + + * - + + - - *
180 Пропан (жидкий) + + + - + + * +
181 Пропилацетат * - + - + - - *
182 Пропиленгликоль + + + + + * + +
183 Пропиловый спирт * * + + + + * * +
184 Пропионовая кислота + - + - + - - +
185 Резорцин (Резорцинол) + + +
186 Ртуть + + + + + + + + +
187 Себациновой кислоты дибутиловый эфир - - +
188 Сера + * + + + + -
189 Серная кислота (10%) + - + * + - + + +
190 Серная кислота (60%) + - + - + - + + +
191 Серная кислота (99%) + + - + - - - *
192 Серная кислота дымящая * - + - + - - - -
193 Сероводород + - + * + - * * +
194 Сероуглерод * * - + - - - -
195 Силикат натрия + * + + + + + + +
196 Смола (Деготь) + - * + - * - +
197 Соляная кислота (концентр.) + - + * + - * + +
198 Стеариновая кислота + - + + + + * +
199 Стирол - - + -
200 Сульфат алюминия-калия + + + + + + +
201 Сульфат аммония (удобрение) + + + + + + + + +
202 Сульфат калия + + + + + + + + +
203 Сульфид аммония + + +
204 Сульфид натрия + * + + + + + + +
205 Сульфит натрия + +
206 Сульфурилхлорид +
207 Таниновая кислота + * +
208 Тетрабромэтан - +
209 Тетрагидронафталин - - * + - - *
210 Тетрагидрофуран o * * + - - - *
211 Тиофен - +
212 Толуол - - - - + - - - -
213 Топливо (применяемое в домашних условиях ) + + +
214 Трибутилфосфат/Триэтилфосфат - + - + - - - +
215 Триоксид серы * + * + - - * +
216 Трихлоруксусная кислота * - + - - +
217 Трихлорфенол/Трихлорбензол o +
218 Трихлорэтилен - * - + - - - -
219 Триэтиламин * - +
220 Угольная кислота + + + *

# Химическое соединение
Материал



ПХВ ПУР Сантопрен Силикон Тефлон Нитрил Неопрен Гипалон Полиэтилен

PCV PUR  Santoprene Silikon Teflon Nitryl Chloropren Hypalon Polyethylen

221 Уксус + - + - + * + + +
222 Уксусная кислота (100%) * - + * + - - * -
223 Фенилэтиловый спирт * * +
224 Фенол * * * * + - * * -
225 Формальдегид (Метаналь) + * + * + * * +
226 Формамид + * + -
227 Фосген (жидкий) - +
228 Фосфат аммония (минеральное удобрение) + + + + + + + +
229 Фосфат натрия + + + - + + * * +
230 Фосфин + +
231 Фреон 11 + + +
232 Фреон 113 + +
233 Фреон 12 + + +
234 Фреон 22 + +
235 Фруктовый сок + + + + + + + +
236 Фталевая кислота +
237 Фтор (сухой) * - -
238 Фторид алюминия + + * + + + + +
239 Фторид аммония + + + + + +
240 Фторид меди + + * + + +
241 Фурфуриловый спирт - - +
242 Хлор газообразный, влажный + o * - + - * -
243 Хлор газообразный, сухой * - * - + - * -
244 Хлор жидкий - - - +
245 Хлорбензол - o - - - - - - *
246 Хлорбромэтан - +
247 Хлорид алюминия + + * + + + + +
248 Хлорид аммония (Нашатырь) + + + + + + * +
249 Хлорид магния + * + + + + + + +
250 Хлорид ртути + + + + + + +
251 Хлорид фосфора - + -
252 Хлорид цинка + + + + + + + +
253 Хлорид этилена - - * - + - - * -
254 Хлористая медь + + + + + + + + +
255 Хлористый аллил - +
256 Хлористый амил * - * * + - - -
257 Хлористый винил * - + - - -
258 Хлористый кальций (раствор) + * + + + + + + +
259 Хлористый натрий (поваренная соль) + * + + + + + + +
260 Хлористый тионил - + -
261 Хлорметилацетат + - +
262 Хлорная вода + * * + - - * +
263 Хлорная кислота + + - + + + +
264 Хлорноватая кислота (10%) + - + - + - + + +
265 Хлорофо́рм (трихлормета́н) - o - - + - - -
266 Хлорсульфо́новая кислота * - * - + - - -
267 Хлорэтанол (этиленхлоргидрин) * - + - * *
268 Хромовая кислота (50%) + - * - + - - * -
269 Царская водка - - * * + + * * *
270 Цианид калия + * + + + + + + +
271 Цианид натрия - + + + + + + +
272 Циануровая кислота + +
273 Циклогексан + * - - + + - - *
274 Циклогексанол (Гексалин) - - * * + + * + +
275 Циклогексанон o - * - + - - - *
276 Четырёххлористый углерод (тетрахлорметан) * o - - + - - - -
277 Щавелевая кислота + + * + * * +
278 Этилацетат - - + * + - - *
279 Этиленгликоль * + + + + + + +
280 Этилендиамин * - +
281 Этиловый эфир (Диэтиловый эфир) - + * - + - * - -
282 Этиловый, винный спирт + + + * + * + + +

В позициях, выделенных курсивом возможны неточности перевода
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